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Tédssd raportissa esitetddn yhteenveto rikastushiekan kuivaldjityskohteista Suomen
olosuhteita vastaavilla kaivoksilla. Raportti on laadittu osana Sakatin kaivoshankkeen YVA-
selostusvaihetta. Raportin on laatinut AFRY Finland Oy yhteisty6ssé Geochemical Engineering
Solutions Ltd:n kanssa.

1 JOHDANTO

Rikastushiekan Idjitysta voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, mutta valtaosalla maailman
kaivoksista se toteutetaan markalajityksena. Markalajityksessa rikastushiekka pumpataan
lietteend rikastushiekka-altaisiin. Altaissa kiinted aines vajoaa altaan pohjalle ja pinnalla
oleva vesi voidaan pumpata takaisin rikastusprosessiin tai vedenpuhdistuksen kautta
poistettavaksi kaivosalueelta.

Markaldjityksessa rikastushiekkaan sitoutuu paljon vettd, ja altaat vaativat patorakenteita.
Patorakenteiden sortumistapauksissa seuraukset voivat olla vakavia. Markalajitykseen
liittyvan rikastushiekkaan sitoutuneen veden muodostaman riskin vuoksi alan yleisena
suuntauksena ja pyrkimyksena on poistaa vetta rikastushiekasta mahdollisimman paljon
ennen l3jitystd. Maailmalla uutena yleistyvdna tapana on suodattaa rikastushiekka ja lajittaa
se suodinkuivana. Suodatus on tehokkain vedenpoistomenetelmad, kun tavoitellaan
rikastushiekan luonteen muuttamista nestemaisesta, juoksuhiekkamaisesta aineksesta
kiintedaksi. Menetelmaa kutsutaan myo6s kuivaldjitykseksi, vaikka materiaali ei 1djitettdessa
olekaan kuivaa vaan kosteaa. Suodatetun rikastushiekan Idjitys on kaytdéssa muun muassa
Chilen La Coipan kaivoksella seka Green’s Creekin kaivoksella Yhdysvaltain Alaskassa.
Menetelma ei ole vield kaytdssa milladn suomalaisella kaivoksella, joskin Yara Siilinjérven
kaivoksella sovelletaan tehosakeutusta niin kutsutulla pastalaitoksella. Tehosakeutuksessa
rikastushiekka kasitelldan pastaksi eli tahnaksi, mikd on edelleen pumpattavassa muodossa
mutta vesipitoisuudeltaan markalajityksen ja kuivaldjityksen valissa.

Kuivaldjityksessa suodinkuiva rikastushiekka viedddn vedenpoiston jdlkeen |3djitysalueelle,
jossa tybdkoneet levittavat ja pakkaavat sen tasaiseksi ja tiiviiksi hiekkapatjaksi. Suodatetun
rikastushiekan lajityksessd etuna on, ettd patoja ei tarvita, joten veteen liittyvat riskit
poistuvat. Lisaksi menetelma pienentaa lajitysalueen kokoa ja sadstaa vetta.

Kuivalajityksen etuihin kuuluu lisdksi sen erinomainen soveltuvuus kylmille ja kuiville alueille,
sen rakennusteknisesti helppo toteutettavuus ja sulkemisen helppous. Lisdksi kuivaldjitys
mahdollistaa sen, ettd rikastushiekka-alue voidaan jakaa sektoreihin, joita avataan ja
suljetaan vaiheittain toiminnan aikana. Myés ladjitystavan vaikutukset pohjavesiin ovat
pienemmat kuin markalajityksessa johtuen pienesta alueeseen sitoutuneen veden maarasta.

Kuten kaikkiin muihinkin 1ajitystapoihin, liittyy suodatetun rikastushiekan |djitykseen myds
joitakin epdedullisia puolia, joista ilmeisin on menetelman kalleus. Menetelmé& vaatii
lisdprosessivaiheen tai vaiheita vedenpoistoon (suodatus ja mahdollisesti myds sakeutus).
Lisaksi lajitystapa vaatii erillisen vesialtaan pintavaluntavesien varastointiin ja hallintaan.
Myos pdlyaminen on rikastushiekan kuivaldjityksen haaste, vaikkakin muissakin
rikastushiekan I&jitysvaihtoehdoissa rikastushiekka voi tietyissa sddolosuhteissa kuivuessaan
aiheuttaa polyamista.
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2 KUIVALAJITYKSESTA YLEISESTI

Suodatetun rikastushiekan kuivaldjitys ei ole uusi rikastushiekan lajitysmenetelma, vaan se
on ollut laajamittaisessa kdytdssa jo vuodesta 1990 lahtien Chilen La Coipan kaivoksella.
Vuonna 2017 Wickland ja Longo! (Golder Associates) esittelivat Tailings and Mine Waste -
konferenssissa artikkelin, jossa listattiin ja esiteltiin 18 kuivaldjitystd hyodyntavaa
kaivoskohdetta. Naistd seitsemdn (7) sijaitsi kylmissa ilmasto-olosuhteissa pohjoisella
pallonpuoliskolla. Kappaleessa 4 esitellaan joitakin kylman ilmastoalueen kuivaldjityskohteita.

MENETELMAN EDUT JA HAITAT

Suodatetun rikastushiekan lajityksen eli kuivaladjityksen etuja ovat:

e Ldjitysalueen vetta pidattdvia reunapatoja ei tarvita, joten veteen liittyvat riskit
poistuvat.

e Lajitysalueen pinta-ala tarve pienenee ja markaldjitykseen verrattuna sama
varastointikapasiteetti saavutetaan pienemmalla jalanjaljella.

e Lajitykseen sitoutuneen veden maara ja lajitetyn materiaalin vedenjohtavuus on
pieni. Lajitetyn rikastushiekan lapi ei siten suotaudu tai suotautuu hyvin vahan vetta,
mika vahentaa pohjavesiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Suodatetusta rikastushiekasta on poistettu suurin osa vedesta jo suodatuksessa,
joten rikastushiekasta voi vapautua vain siihen I|&jitettdessa sitoutunut maara
suotovetta. Lisaksi kuivaldjitykseen suunnitellut rikastushiekka-alueet voidaan
suunnitella ja toteuttaa pintavaluntaa edistéviksi siten, ettd veden lammikoitumista
1ajityksen pinnalle ei tapahdu. Lajityksen operoinnilla ja pinnan muotoiluilla voidaan
edelleen pienentaa suotoveden muodostumista merkittavasti.

e Erinomainen soveltuvuus kylmille ja kuiville alueille - teknisesti soveltuu arktisille ja
kylmille alueille mm. siita syysta, etta putkien jaatyminen valtetdan (yleinen haaste
pumpattaessa rikastushiekkalietettad).

e Rakennusteknisesti helppo toteuttaa. Sopii alueille, joissa on saatavilla suppeasti
rakennusmateriaalia tai alue on vaikeasti saavutettavissa.

e Pitkdaikainen stabiili rakenne - erittdin alhainen riski hallitsemattomalle
rakenteelliselle murtumiselle.

e Mahdollistaa Idjitysalueen vaiheittaisen aukaisemisen, sulkemisen ja maisemoinnin.
Liséksi sulkeminen ja peittokerrosten rakentaminen on helpompaa markaladjitykseen
verrattuna. Jalkimuotoilu voidaan toteuttaa maanpinnan muotojen mukaisesti, jolloin
suljettu rakenne sulautuu helpommin ymparisté6nsa.

Kuivalajityksen haasteita ovat:

e Suodatuksesta (£sakeutuksesta) aiheutuvat  korkeammat pddoma- ja
kdyttdkustannukset verrattuna markalajitykseen.

1 https://sites.google.com/a/ualberta.ca/tmw-17/call-for-abstracts,
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dWFsYmVydGEuY2F8dG13LTE3fGd40jQ5NjgxZTBkNjMO
YzY2MTg (viitattu 27.8.2021)
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e Lajityksen pdlyaminen ja pdlynhallinta - tuulen aiheuttamat pélypaastét mahdollisia.
e Edellyttaa erillisen vesialtaan pintavesien hallitsemiseksi.

e Lajitetyn rikastushiekan nesteytymispotentiaali eli vettyminen ja juoksevaksi
muuttuminen - tulee selvittdd ja varmistaa materiaaliominaisuuksien ja paikallisten
olosuhteiden mukaan ennen lgjitystavan valitsemista.

KUIVALAJITYS JA POLYAMINEN

Rikastushiekka-alueiden polyhaitat liittyvat rikastushiekan hienojakoiseen
partikkelikokokoon. Rikastushiekka koostuu hienoksi  jauhetuista malmi-  ja
sivukivimineraaleista seka rikastuskemikaalien jaamistd. Sen koostumus riippuu siten
louhittavasta malmista seka rikastusprosessista ja siind kdytetyista rikastuskemikaaleista.
Rikastushiekka-alueen pélypaastoihin yleisesti, Idjitystavasta riippumatta, vaikuttavat mm.
rikastushiekan kosteus, kuivillaan olevan rikastushiekan maara ja raekokojakauma,
kdytettavat pdlynhallintakeinot, rikastushiekan koostumus, rikastushiekka-altaan rakenne ja
korkeus, patojen tai reunapenkereiden korkeus ja materiaali, ilmasto-olot,
rikastuskemikaalien jaamat ja koostumus rikastushiekassa sekd ty®koneiden liikenne
rikastushiekka-alueella.

Vaikka kuivaldjityksessa ei voida markalajityksen tavoin kayttda vesipeittoa pélyamisen
estdmistoimenpiteena, kuivaldjityksenkin osalle on olemassa useita pdlypaastdja ehkaisevia
hallintatoimenpiteitd, jotka voidaan huomioida suunnittelussa ja itse 1ajitystoiminnassa:

¢ Rikastushiekan pinnan tiivistaminen - L3jitetyn rikastushiekan pinta voidaan
tiivistda koneellisesti, jolloin irrallaan oleva hienoaines kiinnittyy muuhun
rikastushiekka-ainekseen.  Toimenpide vahentdaa tuulieroosion  vaikutusta
merkittdvdsti. Rikastushiekan pinnan tiivistdminen myds edistaa pintavaluntaa ja
vahentda siten sadeveden suotautumista rikastushiekkaan.

e Ajoreitit - Tiivistetty rikastushiekan pinta voi rikkoontua esimerkiksi rikastushiekan
siirtdvien tyokoneiden renkaiden alla. Tiivistetyn pinnan rikkoontuminen vapauttaa
tiivistyksessa kiinnittyneen hienoaineksen ja altistaa sen tuulelle. Tata
haittavaikutusta voidaan vahentda rakentamalla rikastushiekkaa siirtdvia tyokoneita
varten erillisia kuljetusreitteja lajitetyn rikastushiekan pinnalle. Materiaalina voidaan
kayttaa esimerkiksi sivukivea.

e Operointi - Operoinnilla ja operoinnin suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittavasti
rikastushiekan pdlydmiseen. Operointi tarkoittaa tdssa yhteydessa lajitysjarjestystd,
Iajitystekniikoita ja I&jitykseen liittyvien toimenpiteiden ajoittumista suhteessa
toisiinsa. Tiivistdminen ja ajoreittien hallinta ovat osa operointia. Lisaksi
rikastushiekkakasojen valitdn levittaminen estaa pélyn muodostumista.

e Aktiivisen lajitysalueen minimoiminen - Alueille, joita ei aktiivisesti ldjiteta,
jatetaan talvikuukausina lumipeite. Lumipeite toimii suojana ja eristaa rikastushiekan
tuulieroosion vaikutukselta kylman pakkaskauden aikana. Lumipeite tulee poistaa
huolellisesti ennen ldjityksen jatkamista ko. alueelle, jotta lumen ja sen sisdltaman
veden jaaminen rikastushiekan sekaan estetaan.

e Vaiheittainen maisemointi - Rikastushiekan |&jitysalueen vaiheittaisen
maisemoinnin avulla voidaan vahentaa merkittavasti tuulieroosion vaikutusta.
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Luiskien peitto ja sulkeminen voidaan aloittaa heti, kun taysi lajityskorkeus on
saavutettu.

e Kastelu - Tarpeen vaatiessa, lampimana vuodenaikana, rikastushiekan pintaa
voidaan kastella vedella kayttamalla sadetusjarjestelmalla varustettua tydkonetta tai
vesisumuttimia.

o Pdlynsidonta-aineet - rikastushiekka-alueen liikennéintialueiden pintaa voidaan
kasitelld myds polynsidonta-aineilla, esim. Earth alive -pdlynsidonta.

o Polynestoaidat - paikallisesti pélyn leviamista voidaan estaa polynestoaidoilla.

POLYPAASTOJEN SEURANTA

Tuotantovaiheessa polypdastdjen seuranta tulee koostumaan  kayttétarkkailusta
(tarkastuskierrokset ja niiden yhteydessa tehdyt havainnot, pélynhallintalaitteiden kunnon
tarkkailu), paastétarkkailusta (paastolahteiden mittaukset) ja vaikutustarkkailusta
(leijumatutkimukset, laskeumatarkkailu ja bioindikaattoritarkkailu).

Lisaksi teknologian avulla on mahdollista saada esimerkiksi drone-avusteisella mittauksella
reaaliaikaista emissiotilannekuvaa ilmateitse levidavien paastdjen osalta. Tallaisen
menetelman avulla saadaan todellista tietoa paastdlahteista ja pystytaan mm. visualisoimaan
konsentraatiomuutokset reaaliaikaisena kartan padlle. Menetelmdn avulla voidaan mitata
useita paastdparametreja yhtaaikaisesti (kaasumaisia yhdisteita, pienhiukkasia ja melua).
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3 SAKATIN KAIVOSHANKE JA KUIVALAJITYS

Sakatin kaivoksessa korkearikkinen rikastushiekka ja osa matalarikkisesta hiekasta, joka
vastaa noin 40 % kaikesta |djitysaineksesta, viedaan takaisin maanalaiseen kaivokseen, jossa
sité hyddynnetaan kaivostayttdihin. Téaman ansiosta maan pinnalla sijaitseva rikastushiekan
Idjitysalue on verrattain pieni. Loput matalarikkisestd rikastushiekasta kuljetetaan
rikastushiekan kuivaldjitysvaihtoehdossa suodinkuivana ajoneuvoilla tai kuljetushihnoilla
rikastushiekka-alueelle. Ennen lajittamista rikastushiekka valivarastoidaan l[ammitetyissa
varastokartioissa. Varastokartiot estavat talvella rikastushiekan jaatymisen varastoimisen
aikana. Lisaksi l3jitystoiminta voidaan keskeyttaa esimerkiksi poikkeuksellisen tuulisina
paivinad. Rikastushiekka-alueen pohjalle rakennetaan kalvorakenne maaperan ja pohjaveden
suojelemiseksi.

Rikastushiekka-alueen ymparille rakennetaan varmuussyistd reunapenger, joka suojaa
aluetta tuulieroosiolta ja helpottaa maisemointia, kun aluetta suljetaan. Reunarakenteet ja
penkereet rakennetaan siihen tarkoitukseen soveltuvasta sivukivesta. Rikastushiekka-alueen
pOlyamisen vahentamiseksi Sakatissa hyddynnettavat menetelmat ovat:

e Kuivaldjitysalueen liikennealueiden peitto murskatulla sivukivellda ja liikenteen
rajoittaminen rikastushiekka-alueen sisalla.

e Rikastushiekan kuivumisen estaminen mm. varastoimalla se jaatymisen estamiseksi
talvella lampimaan tilaan ja tarvittaessa kastelemalla [ampiméana vuodenaikana.

e Pinnan tiivistys ja tasoitus.

e Operoinnin erityinen suunnittelu, mm. rikastushiekan |3jityksen hallintaan tullaan
kiinnittamaan erityista huomiota. Lajitettdvat rikastushiekkakasat esimerkiksi
levitetaan ja tiivistetaan valittdmasti.

Sakatissa tutkitaan myds pdlynsidonta-aineen kayttda l3djitysalueen teissa. Lisdksi avoinna
olevan alueen pienentaminen vaiheittaisella sulkemisella kuuluu suunnitelmiin. Taten alue
sulautuu lopulta hyvin ymparistéon.

Periaatekuva - kuivalajitys Sakatin kaivoshankkeessa

Luiskien
sulkeminen
vaiheittain

2l
Pintavalunta _——— l o e

Pintavalunta

Reunapenger

Pohjavesivirtaus alapuolisessa
moreenissa [ kallioperissa
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4 KUIVALAJITYSKOHTEITA

Tasséa  kappaleessa esitelldaan nelja  rikastushiekan  kuivaldjitystéa  toteuttavaa
referenssikaivosta maailmalta, jotka sijaitsevat pohjoisella pallonpuoliskolla kylmalla
ilmastoalueella. Kaivokset ovat Green’s Creek, Pogo, Raglan ja Meliadine. Kyseiset kaivokset
sijaitsevat Alaskassa ja Kanadassa. Global Tailings Portalin?> mukaan kuivaldjitysta
toteutetaan pohjoisella pallonpuoliskolla kylmalla ilmastoalueella Kanadan ja Alaskan liséksi
muutamassa kohteessa Venajalla.

Yhteista kaikille esitellyille kohteille on, etta ne sijaitsevat ilmastoalueella, jossa ainakin osa
vuotuisesta sateesta tulee lumena. Talven aikana esiintyy kylmia ja kuivia olosuhteita, mika
on haaste kunkin kaivoksen hajapolypaastdjen hallinnalle. Téma yhteenveto keskittyy kunkin
kaivoksen raportoimien polynhallintakeinojen kuvaamiseen.

4.1 Green’s Creek, Alaska, Yhdysvallat

Kaivoksen nimi Green’s Creek

Esiintyma Monimetalli (Ag, Au, Zn, Pb)
Sijainti Alaska, Yhdysvallat
Toiminnanharjoittaja Hecla Mining Company

Rikastushiekan kuivaldjityksen 2000
aloitusvuosi

Kuva 4-1. Green’s Creekin kaivoksen kuivaldjitysalue.?

2 GLOBAL TAILINGS PORTAL: https://tailing.grida.no/ (viitattu 1.2.2022)
3 HECLA MINING COMPANY - SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT. https://www.hecla-mining.com/safequarding-

the-environment/ (viitattu 27.8.2021)
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Heclan Green’s Creekin kaivos sijaitsee Alaskassa, noin 30 km Juneausta lounaaseen?.

Kaivos on ollut toiminnassa vuodesta 1996 lahtien. Suodatettua rikastushiekkaa lajitetdan
kuivaldjitysmenetelmaa hyddyntaen maan padlle sekd hyddynnetaan kaivostayttdihin
maanalaisessa kaivoksessa.® Maanpaallisessé |ajityksessa rikastushiekka kuljetetaan
Idjitysalueelle kuorma-autoilla ja levitetdan puskutraktorilla ennen tiivistamista. Liikenne
rikastushiekka-alueen sisdlla on rajoitettu kuljetusreittien alueelle poélypaastéjen
minimoimiseksi. Tiivistamisen lisdaksi pdlynhallintakeinoina kaytetddn sumuttimia ja
valiaikaisia peittoja.

Vuoden 2018 ymparistotarkastusraportissa® kirjattiin  seuraavat havainnot liittyen
rikastushiekan kuivaladjitysalueen polypaastdihin:

'Fugitive dust emissions from the TDF is a concern for surface water quality and is
identified for monitoring in Section 2.3.1.11 of the WMP. Since 2011, HGCMC (Hecla
Green’s Creek Mining Company) has been monitoring fugitive dust emissions from
the TDF using 10-liter atmospheric depositional pails mounted approximately 1.3
meters off the ground. Five atmospheric depositional pail systems have been
deployed 50 to 100 meters from the base of the dry stack tailings pile. Results from
the analysis show that the deposition is seasonal with fugitive dust emissions
occurring primarily in winter under cold, dry desiccating conditions with moderate
wind speeds from the north or northeast. These conditions typically occur for short
periods between mid-December and late February (see Active Tailings and Production
Rock Site 2017 Annual Report for data).

HGCMC has implemented numerous abatement measures, including the use of water,
minimizing active placement areas of tailings during the winter months, and
windscreens. In addition, HGCMC is looking at placing cover material prior to winter
months in those areas most susceptible to wind erosion. HGCMC is also evaluating
the use of sprinkler sets for applying water to reduce dust.

HGCMC is following the requirements in the WMP by conducting monitoring,
implementing abatement measures (experimenting with various options), and
reporting results. The Audit Team recommends that they continue to evaluate
abatement options and consider cover material in those areas most susceptible to
wind.’

Rikastushiekan kuivaldjitysalueelta muodostuvat hajapdlypddstét on todettu huolenaiheeksi
pintavesien tilalle (eli huolena on, etta poly vaikuttaa pintavesien laatuun) ja pdlylaskeumaa
on tarkkailtu vuodesta 2011 lahtien. Tarkkailun tulosten perusteella on todettu, etta
hajapélypadstdja syntyy ensisijaisesti talvella kylmissd ja kuivissa olosuhteissa. Pd&lyn
leviaminen vaatii lisdksi kohtalaisen tuulennopeuden ja tietyn tuulensuunnan.
Toiminnanharjoittaja on soveltanut kohteessaan lukuisia pOlypaastdjen
vahentamistoimenpiteita, kuten paikallista kastelua, aktiivisen lajitysalueen minimoimista
talviaikana ja tuulensuojien kayttéa. Lisdksi suunnitelmissa on tuulieroosiolle erityisen
herkkien rikastushiekan Iajitysalueiden peittaminen ennen talvikautta.

4 https://www.hecla-mining.com/greens-creek/ (viitattu 27.8.2021)

5 Russell, L. 2017. Tailings & Mine Waste 2017: Filtered Tailings: A Silver Bullet?
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dWFsYmVydGEuY2F8dG13LTE3fGd40jQ4M2FiNGE1MWU
4MGI3NzE (viitattu 27.8.2021)

6 HDR Engineering Inc., 2018. http://dnr.alaska.gov/mlw/mining/largemine/greenscreek/pdf/gcaudit2019.pdf
(viitattu 27.8.2021)
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4.2 Pogo, Alaska, Yhdysvallat

Kaivoksen nimi Pogo

Esiintyma Kulta

Sijainti Alaska, Yhdysvallat
Toiminnanharjoittaja Northern Star Resources Limited

Rikastushiekan kuivalajityksen 2006

aloitusvuosi
|

Pogon kultakaivoksen omistaa ja toiminnasta vastaa nykyaan Northern Star Resources
Limited. Pogo sijaitsee noin 140 km kaakkoon Alaskassa sijaitsevasta Fairbanksin
kaupungista.

Kaivos aloitti toimintansa vuonna 2006 ja vuoden 2016 loppuun mennessa rikastushiekan
kuivaldjitysalueelle oli 1ajitetty noin 9,9 miljoonaa tonnia materiaalia, joka sisalsi 6,3 Mt
vaahdotuksen rikastushiekkaa ja 3,6 Mt sivukived. Rikastushiekka-alueen alkuperadinen
Idjityskapasiteetti oli 6,8 Mt, mutta sita laajennettiin 18 miljoonaan tonniin vuonna 2013.
Kaivostoimintojen oli tarkoitus paattya vuonna 2017, mutta uusien mineraalivarantojen
[6ytymisen myota toiminta jatkuu edelleen.

Suodatettua rikastushiekkaa ldjitetdan kuivaldjitysmenetelmaa hyddyntden maan paalle seka
hyddynnetaan  kaivostdyttdéihin  maanalaisessa  kaivoksessa.  Toiminnanharjoittajan
kuivalajitysalueen rakentamis- ja kunnossapitosuunnitelmassa’ todetaan:

‘Tailings have the potential to create dust, especially when they have been frozen or
desiccated by the sun. Best management practices are used to control dust during
dry stack operations such as; compacting the tailings, controlling traffic on the
compacted flotation tailings, and limiting the use of equipment to active placement
area(s) only. Summer moisture from rainfall assists in keeping the surface moisture
content within an acceptable range although prolonged periods of warm weather with
low humidity may require additional stormwater controls.’

Rikastushiekka pdlyaa erityisesti, jos se on jaatynyt tai kuivunut auringossa. Kuivaladjityksen
polynhallinnassa kaytetyiksi keinoiksi mainitaan rikastushiekan tiivistaminen, liikenteen
rajoittaminen tiivistetyn rikastushiekan paalld ja tydkoneiden kaytdn rajoittaminen vain
aktiivisen lajityksen alueilla. Kesalla sateet estdvat rikastushiekan pinnan pdlyamista.
Pitkittyneiden kuivien jaksojen aikana pélynhallinta voi edellyttda polynestoaitojen
rakentamista ei-aktiivisten lajitysalueiden ymparille.

7 Construction and Maintenance Plan, https://dnr.alaska.gov/mlw/mining/large-mines/pogo/pdf/pogo-poo5-
june2020-4-dstf-cm.pdf (viitattu 27.8.2021)
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4.3 Raglan, Quebec, Kanada

Kaivoksen nimi Raglan
Esiintyma Nikkeli/Kupari
Sijainti Quebec, Kanada
Toiminnanharjoittaja Glencore Canada

Rikastushiekan kuivalajityksen 1997
aloitusvuosi

Kuva 4-2. Raglanin kaivoksen kuivaléjitysalue. Lupa kuvan kdyttéén: Glencore Canada.

Raglanin kaivos sijaitsee laajalla Ungavan niemimaalla Nunavikissa, noin 1 800 km
Montrealista pohjoiseen. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 1997.

Vuosittainen muodostuva rikastushiekan maara on noin 1,2 Mt8. Rikastushiekka kuljetetaan
Idjitysalueelle kuorma-autoilla ja levitetaan puskutraktorilla ennen tiivistamista.

Vuonna 2012 tehdyssa selvityksessa® tarkasteltiin keinoja polypaastdjen hallitsemiseksi.
Tuolloin suositelluiksi hallintakeinoiksi esitettiin vaiheittaista sulkemista,
tuulensuojarakenteiden kayttéa ja tuulensuuntien huomioimista kaytannén I&jityksessa.
Nykyisin  kaivoksella on kaytdssa muitakin pdlynhallintakeinoja ja  kaivoksen
ymparistdpaallikdn® kanssa kaydyn keskustelun perusteella 1ajityksen operoinnilla voidaan

8 https://bc-mlard.ca/files/presentations/2012-10-STRAUB-PARADIS-filtered-tailings-arcticl.pdf (viitattu
27.8.2021)

9 AMEC, 2017. https://bc-mlard.ca/files/presentations/2012-11-STRAUB-ETAL-filtered-tailings-arctic2.pdf
(viitattu 27.8.2021)

10 Geochemical Engineering Solutions Ltd: Muistiinpanot keskustelusta Raglanin kaivoksen ymparistopaallikon
kanssa 09/2021
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vaikuttaa merkittavasti rikastushiekan pdlyamiseen. Rikastushiekan tiivistaminen on erityisen
tarkeaa polyamisen estdmiseksi. Lisdksi kuorma-autoilla kuljetettu suodinkakku tulee levittda
valittémasti puskutraktorilla, jotta rikastushiekka ei jaa kasaksi lajitysalueelle. Kasalla oleva
rikastushiekka on erityisen alttiina tuulelle. Myo6s ei-aktiivisilla I&jitysalueilla rikastushiekan
pinta on pidettdva tasaisena. Raglanin kaivos sijaitsee hyvin kuivalla arktisella vyéhykkeellg,
missa valtaosa vedestd tulee lumena. Padasiassa lumen kertyminen ei johdu kuitenkaan
suorasta lumisateesta alueelle, vaan enemmankin tuulen kuljettaman Ilumen
kasaantumisesta alueelle. Vahentadkseen tuulen kuljettaman lumen kertymisen haittaa,
rikastushiekka-aluetta |3jitetddn  rikastushiekka-aluetta vallitsevan tuulensuunnan
mukaisesti. Lumi kertyy taten rikastushiekan myétatuulen puolelle eika vaikuta alueen
Idjitystoimintoihin. Lumen kertymisen estédminen rikastushiekan sekaan on tarkeaa, silla se
ei ainoastaan lisda suotoveden maaraa vaan voi myds aiheuttaa onkaloiden syntymista
rikastushiekkaan. Onkalot puolestaan olisivat turvallisuusriski 1ajitystoiminnoille.
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4.4 Meliadine, Nunavut, Kanada
Kaivoksen nimi Meliadine
Esiintyma Kulta
Sijainti Nunavut, Kanada
Toiminnanharjoittaja Agnico Eagle

Rikastushiekan kuivalajityksen 2019
aloitusvuosi

Kuva 4-3. Meliadinen kaivoksen kuival&jitysalue.**

Meliadinen kaivoksen omistaa Agnico Eagle!? ja se sijaitsee l&helld Hudsoninlahden
lansirantaa Nunavutin territorion Kivalligin alueella, noin 25 km pohjoiseen Rankin Inletin
kylasta. Rikastustoiminnot kaivoksella kaynnistettiin helmikuussa 2019. Rikastusprosessi
koostuu murskauksesta, jauhatuksesta, painovoimaerotuksesta ja syanidiliuotuksesta, jota
seuraa syanidin havittdminen prosessin jatteesta, sekd rikastushiekan suodatuksesta.
Suodatettua rikastushiekkaa seka l|ajitetdan kuivaldjitysmenetelmaa hyddyntéen maan
paalla, etta kaytetdan kaivostdyttdna maanalaisessa kaivoksessa.

Rikastushiekka kuljetetaan ldjitysalueelle kuorma-autoilla ja levitetdan puskutraktorilla ennen
tilvistamista. Liikenne rikastushiekka-alueen sisalld on rajoitettua tiivistetyn rikastushiekan
pinnan rikkoutumisen estéamiseksi ja pdlypaastéjen minimoimiseksi. Talvella rikastushiekka-
alueen ei-aktiivisille 13jitysalueille jatetaan lumipeite.!3

1 Agnico Eagle Mines Limited - Sustainability - Our Approach and Commitments: 2021 TAILINGS SUMMARY
REPORT: COMMITTED TO RESPONSIBLE TAILINGS MANAGEMENT.
https://s21.qg4cdn.com/374334112/files/doc_downloads/Sustainability/TM-Report/Agnico_Tailings-Summary-
Report-2021 Eng Final.pdf (viitattu 1.2.2022)

12 https://www.agnicoeagle.com/English/operations/operations/meliadine/default.aspx (viitattu 27.8.2021)

3 Agnico Eagle tiedoksianto 09/2020, lupa tietojen kaytté6n vahvistettu 10/2021
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